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非鉄金属外電情報 R6.1.15(現地1.12)

LME
直物 先物　3month

在庫 前日比
セツルメント 前日比 後場売 前日比 前場売 前日比 後場売 前日比

アルミ 2,175.0 -28.0 2,181.5 -10.5 

銅 8,289.0 -43.0 8,286.0 12.0

2,223.5 -21.5 2,228.5 -7.5 558,575 -2000 

-36.0 8,383.5 15.5 155,825 -1500 8,390.0

亜鉛 2,480.0 -28.0 2,504.5 23.0

ニッケル 16,075.0 -175.0 16,009.0 -169.0 

2,503.0 -23.5 2,526.0 24.0 210,875 -2800 

-175.0 16,254.0 -157.0 69,108 49816,350.0

錫 24,350.0 50.0 24,321.0 116.0

鉛 2,058.0 -37.0 2,057.5 -21.5 

24,700.0 100.0 24,595.0 120.0 7,395 -110 

-28.5 2,088.0 -17.5 119,650 -1500 2,088.5

LME銅概況

COMEX 当月限 セツルメント 前日比 現地日のLMEは亜鉛、錫除いて下落。中国経済警戒感あり。銅3か月物は、続落。LME
カーブ取引終値は前日比16.0ドル安の8339.0ドル。為替145.9(NY為替現地終値144.9+1
円) でのLME銅価格換算値は1259.7円。NY銅は直近限月物終値ベースで前日比ポンド
4.45セント安の374.10セント/lbで、NY銅価格換算値は1246.3円。国内建値に10円ほど
の上げ余地。

3.7400 -0.0365 

2,046.7

-0.33 

NY為替現地終値 1.12 144.90

前日比 -0.38 

32.4

23.162 0.625

東京外国為替(前日)TTS 1.12 146.32

計算基準 計算値 基準値 NY為替現地終値

前日LMEカーブ取引終値 1.12 8,339.0 LME セツルメント 1,252.4

COMEX　当月限終値 1.12 3.7410 COMEX 当月限セツルメント 1,246.0

8,289.0 144.90

前日比 -16.0 LME カーブ取引終値 1,259.7 8,339.0 144.90

3.7400 144.90

前日比 -0.0445 COMEX 当月限終値 1,246.3 3.7410 144.90



ＡＭ9:30～10:30更新

※ 建値の改定はありませんでした。

ロンドン現地

前日同刻比 前日同刻比 前日同刻比 前日同刻比

※ サマータイム　　　～ 3月最終日曜日AM1:00 ～ 10月最終日曜日AM1:00まで 時差8時間

10月最終日曜日AM1:00 ～ 3月最終日曜日AM1:00まで 時差9時間

（日本の方がロンドンより早い） (前日比+は円安、－は円高を示す)

月内平均

銅 1.10 1240 - 10 1,241.50

足元国内建値 R6.1.15

地金 改定日 国内建値 改定額

422.40

ダライ粉 1.10 871 - 10

亜鉛 1.10 421 - 9

361.10

本日 1/15

LMEマーケット速報 R6.1.15(現地1.15) 3ヵ月先物　ASK

鉛 1.11 363 + 9

16:00比
現地冬時間2:00 現地冬時間4:00 現地冬時間7:00 現地冬時間9:00

Cu 8330 -53 8357 27

11:00比
日本

16:00

現地夏時間8:00
13:00比

日本
18:00

現地夏時間10:00
日本

11:00

現地夏時間3:00
前日終値比

日本
13:00

現地夏時間5:00

8339 -18 8340 1

Al 2216 -12 2223 7 2218 -5 2208 -10

Ni 16140 -114 16250 110 16270 20 16240 -30

Zn 2510 -16 2536 26 2537 1 2540 3

Pb 2083 -5 2095 12 2097 2 2097 0

3.72

-30 24700 -170

計算値 計算値 計算値 計算値

Sｎ 24775 180 24900 125 24870

本日発表の東京外国為替TTS基準

※ ウインタータイム　～ 1.15 146.17 前日比 -0.15

-13.40 1262.06 -13.83 

Zn換算値 409.89 -0.96 413.69 3.42 413.83 2.55

Cu換算値 1260.60 -11.20 1264.54 -7.98 1261.91

414.27


