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非鉄金属外電情報 R6.1.19(現地1.18)

LME
直物 先物　3month

在庫 前日比
セツルメント 前日比 後場売 前日比 前場売 前日比 後場売 前日比

アルミ 2,130.5 -11.5 2,121.0 -15.0 

銅 8,189.0 -41.0 8,167.0 -45.5 

2,176.0 -13.5 2,168.5 -14.5 556,300 -1375 

-43.0 8,255.5 -49.0 157,325 32508,280.0

亜鉛 2,440.5 -46.5 2,436.0 -19.5 

ニッケル 15,870.0 105.0 15,856.0 55.0

2,455.0 -51.0 2,451.5 -24.0 204,125 -1575 

115.0 16,089.0 51.0 69,438 -72 16,125.0

錫 25,200.0 175.0 25,020.0 -10.0 

鉛 2,030.0 -3.0 2,034.5 -2.0 

25,400.0 150.0 25,230.0 -50.0 7,020 5

0.0 2,064.0 1.0 112,625 -1725 2,061.0

LME銅概況

COMEX 当月限 セツルメント 前日比 現地18日のLMEは銅、ニッケルは前日の下落による警戒感と米株高を受け反発。アルミは
上昇続かず下落で終えた。銅3か月物は、3日ぶり反発。LMEカーブ取引終値は前日比
42.0ドル高の8310.0ドル。為替149.15(NY為替現地終値148.15+1円) でのLME銅価格換
算値は1282.4円。NY銅は直近限月物終値ベースで前日比ポンド1.55セント高の375.35セ
ント/lbで、NY銅価格換算値は1277.2円。国内建値に20円ほどの上げ余地。

3.7450 0.0128

2,018.6

0.82

NY為替現地終値 1.18 148.15

前日比 0.00

16.0

22.667 0.151

東京外国為替(前日)TTS 1.18 149.26

計算基準 計算値 基準値 NY為替現地終値

前日LMEカーブ取引終値 1.18 8,310.0 LME セツルメント 1,264.4

COMEX　当月限終値 1.18 3.7535 COMEX 当月限セツルメント 1,274.4

8,189.0 148.15

前日比 42.0 LME カーブ取引終値 1,282.4 8,310.0 148.15

3.7450 148.15

前日比 0.0155 COMEX 当月限終値 1,277.2 3.7535 148.15



ＡＭ9:30～10:30更新

※ 銅、亜鉛、ダライ粉の建値改定がありました。

ロンドン現地

前日同刻比 前日同刻比 前日同刻比 前日同刻比

※ サマータイム　　　～ 3月最終日曜日AM1:00 ～ 10月最終日曜日AM1:00まで 時差8時間

10月最終日曜日AM1:00 ～ 3月最終日曜日AM1:00まで 時差9時間

（日本の方がロンドンより早い） (前日比+は円安、－は円高を示す)

月内平均

銅 1.19 1270 + 10 1,258.90

足元国内建値 R6.1.19

地金 改定日 国内建値 改定額

425.30

ダライ粉 1.19 891 + 4

亜鉛 1.19 424 - 6

362.70

本日 1/19

LMEマーケット速報 R6.1.19(現地1.19) 3ヵ月先物　ASK

鉛 1.18 366 + 3

16:00比
現地冬時間2:00 現地冬時間4:00 現地冬時間7:00 現地冬時間9:00

Cu 8322 67 8321 -1

11:00比
日本

16:00

現地夏時間8:00
13:00比

日本
18:00

現地夏時間10:00
日本

11:00

現地夏時間3:00
前日終値比

日本
13:00

現地夏時間5:00

8322 1 8341 19

Al 2175 7 2168 -7 2166 -2 2168 2

Ni 16230 141 16235 5 16190 -45 16265 75

Zn 2472 21 2459 -13 2461 2 2472 11

Pb 2085 21 2086 1 2083 -3 2089 6

2.22

-85 25500 125

計算値 計算値 計算値 計算値

Sｎ 25450 220 25460 10 25375

本日発表の東京外国為替TTS基準

※ ウインタータイム　～ 1.19 149.19 前日比 -0.07

-1.03 1287.39 7.33

Zn換算値 411.80 -0.17 409.86 -2.26 410.16 -1.81 

Cu換算値 1284.56 2.25 1284.41 1.66 1284.56

411.80


