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非鉄金属外電情報 R6.2.6(現地2.5)

LME
直物 先物　3month

在庫 前日比
セツルメント 前日比 後場売 前日比 前場売 前日比 後場売 前日比

アルミ 2,183.5 -26.0 2,170.5 -25.5 

銅 8,329.0 -71.0 8,259.0 -98.0 

2,219.5 -26.5 2,207.0 -26.0 531,175 -2300 

-82.5 8,368.0 -95.0 139,425 -800 8,432.5

亜鉛 2,419.0 -44.0 2,411.5 -24.5 

ニッケル 15,805.0 -320.0 15,801.0 -185.0 

2,427.0 -41.0 2,421.0 2176.5 197,275 -1050 

-295.0 16,068.0 -167.0 71,724 46216,075.0

錫 24,780.0 -695.0 24,715.0 -620.0 

鉛 2,132.0 -13.5 2,117.5 -23.5 

25,150.0 -650.0 24,970.0 -615.0 6,295 -120 

-13.0 2,118.0 -16.5 130,350 45752,127.0

LME銅概況

COMEX 当月限 セツルメント 前日比 現地5日のLMEは全面安。米利下げ予想とドル買いの動きが重荷となった。銅3か月物は4
日続落。LMEカーブ取引終値は前日比122.5ドル安の8395.5ドル。為替149.37(NY為替現
地終値148.37+1円) でのLME銅価格換算値は1291.7円。NY銅は直近限月物終値ベースで
前日比ポンド4.90セント安の377.30セント/lbで、NY銅価格換算値は1285.5円。国内建
値に10円ほどの下げ余地。

3.7720 -0.0495 

2,025.7

2.27

NY為替現地終値 2.5 148.37

前日比 0.00

-10.4 

22.335 -0.366 

東京外国為替(前日)TTS 2.5 149.76

計算基準 計算値 基準値 NY為替現地終値

前日LMEカーブ取引終値 2.5 8,359.5 LME セツルメント 1,287.1

COMEX　当月限終値 2.5 3.7730 COMEX 当月限セツルメント 1,285.1

8,329.0 148.37

前日比 -122.5 LME カーブ取引終値 1,291.7 8,359.5 148.37

3.7720 148.37

前日比 -0.0490 COMEX 当月限終値 1,285.5 3.7730 148.37



ＡＭ9:30～10:30更新

※ 銅、亜鉛、ダライ粉の建値改定がありました。

ロンドン現地

前日同刻比 前日同刻比 前日同刻比 前日同刻比

※ サマータイム　　　～ 3月最終日曜日AM1:00 ～ 10月最終日曜日AM1:00まで 時差8時間

10月最終日曜日AM1:00 ～ 3月最終日曜日AM1:00まで 時差9時間

（日本の方がロンドンより早い） (前日比+は円安、－は円高を示す)

月内平均

銅 2.6 1280 - 20 1,283.10

足元国内建値 R6.2.6

地金 改定日 国内建値 改定額

420.40

ダライ粉 2.6 895 - -18

亜鉛 2.6 418 - 15

387.00

本日 2/6

LMEマーケット速報 R6.2.6(現地2.6) 3ヵ月先物　ASK

鉛 2.1 387 + 3

16:00比
現地冬時間2:00 現地冬時間4:00 現地冬時間7:00 現地冬時間9:00

Cu 8389 21 8396 7

11:00比
日本

16:00

現地夏時間8:00
13:00比

日本
18:00

現地夏時間10:00
日本

11:00

現地夏時間3:00
前日終値比

日本
13:00

現地夏時間5:00

8399 3 8388 -11

Al 2208 1 2204 -4 2211 7 2217 6

Ni 15980 -88 15960 -20 16090 130 15970 -120

Zn 2430 9 2427 -3 2434 7 2429 -5

Pb 2119 1 2121 2 2128 7 2123 -5

-0.64 

25 25050 0

計算値 計算値 計算値 計算値

Sｎ 24910 -60 25025 115 25050

本日発表の東京外国為替TTS基準

※ ウインタータイム　～ 2.6 149.68 前日比 -0.08

-11.16 1298.52 -7.41 

Zn換算値 406.72 -2.89 406.27 -1.84 407.32 -0.64 

Cu換算値 1298.67 -13.10 1299.71 -10.26 1300.16

406.57


